
Poznámky:

Není-li uvedeno jinak jsou hodnoty stanoveny dle platných evropských norem a jsou platné ke dni vydání tohoto dokumentu. Výrobky
podléhají neustálému vývoji a zlepšování a uvedené hodnoty se mohou v čase měnit.
V případě zájmu o technickou konzultaci kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (e–mail: technika@geomat.cz).

Strana 1 (celkem 1) TS_PGM_CZ_A_19_01

 

PGM
Pevnost v tahu

Tažnost
při

přetržení

Plošná
hmostnost

výrobku

Velikost oka
skelné mřížky Retence

bitumenu
Role

podélně příčně podélně příčně šířka délka plocha hmotnost
 [kN/m] [kN/m] [%] [g/m2] [mm] [mm] [kg/m2] [m] [m] [m2] [kg]
 EN ISO 10319 EN ISO 9864   EN 15381     

G50/50 E 50 50 3 300 22 22 0,7 1,9 150 285 92
G50/50 50 50 3 350 22 22 1,1 1,9 100 190 73
G100/100 E 100 100 3 500 18 18 0,7 1,9 100 190 100
G100/100 100 100 3 550 18 18 1,1 1,9 100 190 110
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